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[摘  要] 在水利水电工程建设中,采用混凝土施工技术能够有效提高施工质量,同时,其也可有效延长工程的使用寿命。本文主

要分析了混凝土施工技术在水利水电工程施工中的应用,以供参考。 
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水利水电工程建设中,混凝土施工质量对工程建设的整

体效果有着十分显著的影响,在工程建设中应结合工程实际

采取科学的混凝土施工技术。当前,我国的水利水电工程技

术受到多种因素的影响会出现较为明显的质量问题,进而阻

碍工程的顺利开展。 

1 水利水电混凝土施工技术的作用 

作为我国重点基础设施,水利水电工程混凝土施工问题

逐渐引起人们重视,几乎所有水利水电工程建设均需要采用

混凝土施工技术。与普通混凝土施工技术相较,高强度混凝

土施工技术的大范围应用,且能保障水坝与水电站主体结构

施工强度更高,具有较强的抗腐蚀性能。 

水利水电工程建设中,混凝土施工中的问题受到了人们

的广泛关注及高度重视,混凝土施工技术在水坝和水电站等

工程的建设中得以广泛应用。与普通混凝土施工技术相比,

水坝与水电站对施工强度的要求较高,因此,高强度混凝土

可有效减少外界因素对水利水电工程质量的负面影响。在研

究水利水电混凝土施工技术的过程中,工程主体的可靠性明

显增强,这就要求施工人员要充分了解并掌握混凝土施工的

基本流程,并结合水利水电工程建设中水工建筑物的基本特

点以及不同施工材料间的差异,完善原混凝土材料的配合比,

有效保证工程项目结构框架的安全性与合理性。 

2 水利水电工程中混凝土施工技术的应用 

2.1 混凝土材料配比 

混凝土材料是工程施工的基础,施工材料对水利水电项

目有着十分重要的作用,同时在工程建设和施工中应充分结

合工程实际研究混凝土的配比,保证混凝土的质量和性能。

为了达到该目的,应制定科学的施工工艺和技术体系,强化

技术的应用效果。且严格控制混凝土强度,力求增强混凝土

配比的合理性,减少混凝土的水化热,进而全面增大混凝土

的强度,提高工程的施工质量。再者,还需仔细研究混凝土配

比过程中应用的施工技术,从而减少施工工艺因素而产生的

材料变形或质量不达标的问题。严格把控混凝土的配比时间,

若时间不符合要求,则会引发较为严重的质量问题,进而阻

碍混凝土工程的建设和施工。与此同时混凝土是水利水电工

程中最为常见的施工材料,要求全面分结合工程的基本需要

合理利用混凝土完成工程的建设施工。在工程施工前,注意

全面检查工程的施工材料和施工设备,这样一方面有利于材

料强度的把控,另一方面还可减少由于水化热而引发的收缩

问题。并且科学掌控混凝土的时间,也可促进混凝土施工的

有效开展。 

2.2 水闸施工中的应用 

水利水电工程中,水闸施工的复杂度较高,需要经过多

道工序的控制。水闸底板和水闸闸墩施工中混凝土施工技术

最为常见。 

2.3 在水闸底板浇筑施工中的应用 

2.3.1 水闸底板浇筑施工前,应在施工区域的软土地基

上铺设混凝土层,且混凝土厚度一般为 8-10cm,其可对软土

起到保护的作用,而且还可有效减少结构与水流的接触。 

2.3.2 在水闸四周设置侧面模板,于支撑木桩上应用龙

木固定模板,避免浇筑施工中底板出现变形问题。 

2.3.3 施工中,混凝土强度应与底板浇筑部分的强度一

致,增强二者间的摩擦力。待浇筑的混凝土冷却后,要及时将

钢筋穿插到混凝土当中,并使用铅丝绑扎,进而有效避免工

程施工中出现变形的问题。 

2.3.4 工程建设施工中,注意严格按照施工图纸确定钢

筋分布,对混凝土的厚度加以严格控制,从而有效提高施工

质量。 

2.4 混凝土施工技术在水闸闸墩施工中的应用 

水闸闸墩施工中,闸墩的预埋结构复杂,且闸墩较薄、较

高。再加上水闸门槽中钢筋数量较多,使得钢筋施工难度较

大。若在浇筑施工中,闸墩与施工缝倾斜度不一致,则会出现

施工缝,不仅影响闸墩的施工质量,还会出现渗水问题。所以,

在闸槽浇筑施工中,应合理计算闸墩厚度与垂直度所引发的

浇筑误差,且做好时间预留工作,为二次浇筑奠定基础。 

2.5 混凝土大坝施工技术分析 

2.5.1 分缝分块技术 

大坝工程多采用混凝土浇筑方法,其工程量较大,无法

一次完成,一般采用分块浇筑的方式。较为常用的混凝土分

缝分块技术有三种形式,一种是错缝,一种是通仓,最后一种

是纵缝分块浇筑。应用错缝分块浇筑时,应充分结合其方向

及高度开展竖缝交错施工,浇筑的块体较小,且对温度要求

不高。通仓分块浇筑通常不需要预先埋设水管,但是其对温
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度有着十分严格的要求。通仓分块较长,若出现操作失误,

就会产生较为严重的温度裂缝,因此其机械化水平相对较高,

施工速度较快。纵缝分块浇筑对温度要求不高,其操作便捷

且不易受外界因素的影响。 

2.5.2 接缝灌浆管理系统分布 

大坝灌浆管理系统主要有三种分布方式,其分别为缝

式、重复以及盒式。三种系统当中,盒式系统应用范围最广,

重复一般应用于畅通管道且需二次灌浆的工程当中。缝式系

统通常顺畅性较强,接缝压力通常在 0.2MPa。同时,在工程

建设和施工中,无需控制灌浆压力,只需在接缝灌浆前对坝

块进行科学计算,这主要是由于接缝灌浆的张开度为水泥最

大颗粒的 4 倍,且灌浆压力日渐增大,缝隙的张开程度也明

显增大,所以,在施工中要对接缝的张开程度增加量予以全

面控制。 

2.5.3 接缝灌浆施工技术 

大坝接缝灌浆在水利水电工程施工中是隐蔽性较强的

工程。相关人员需严格控制施工的工序和工艺,不断提高工

程的施工质量。大坝接缝灌浆施工中,要以正确的顺序及流

程完成所有的施工环节,并结合水泥的实际受力先灌横缝,

后灌纵缝。 

2.6 混凝土施工维护 

水利水电工程建设施工中,若混凝土出现问题,则对水

利水电工程的运行也会产生较大的影响。因此在工程施工中,

必须对此予以高度重视。不能单纯为了缩短工程的工期而不

顾工程的施工质量。若混凝土密实度不达标,且周边环境较

为复杂,则会加速钢筋锈蚀,进而发生混凝土剥落的问题,降

低工程的施工质量。对此,在水利水电工程建设期间应用混

凝土施工技术时,需严格把控混凝土施工质量,不断完善工

程的性能。此外,工程竣工后要采取有效措施做好结构养护

工作,严格把控混凝土通道的数量,进而有效保证混凝土的

密实度。且在养护施工中还需加大管理与分析的力度,全面

掌握工程的动态,这样才能更加及时地控制和处理工程建设

中的问题,避免工程施工中发生不必要的风险,有效延长工

程的使用寿命。 

3 混凝土施工技术应用实例 

3.1 工程案例 

某水利水电大坝工程建设中,拱坝基面的高程为 470m,

最大坝高为 108.6m,其为双曲拱坝,坝轴线的长度为 285m,

共分 16 个坝段,大坝顶部厚度为 4.5m,底部的厚度为 20m 厚

度比为 0.19,施工导流、施工强度对混凝土浇筑施工有着十

分显著的影响,同时施工强度也相对较大,浇筑的方式存在

着较为明显的不足,对其进行科学安排后达到了施工工期的

基本要求。 

3.2 模板施工 

采用多卡悬臂模板,意在加快施工速度。闸墩墩头和墩

尾的处理中,表孔溢流堰面与光滑连接段应结合施工设计曲

线的基本要求做好加工工作,并制作有轨拉模,做好抹光处

理。坝体廊道的外侧需采用组合钢模板,廊道的拱顶也应采

用混凝土预制模板,在模板安装施工中注意严格把控施工质

量,保证浇筑的效果和效率。 

3.3 坝体混凝土浇筑 

施工准备中,要为各仓设置 2 台以上规格为 150 的变频

振捣器,设置 4 台以上规格为 100 的变频振捣器。针对细部

结构的仓位,需要采用小型振捣器加以处理和控制,做好人

员配置工作,从而推动施工的顺利进行。 

铺料施工中,基础面和老混凝土面入仓前应铺设水泥砂

浆,其厚度一般在2-3cm,且其强度需大于浇筑的混凝土角度,

保证其不发生初凝的现象,强化基层覆盖的效果。混凝土入

仓后需采用振捣器平仓,结合混凝土平仓的要求做好处理工

作。 

振捣施工中,混凝土平仓后,采用2台规格为100的高频

振捣器,从振捣施工后的混凝土土层面搭接的位置振捣,并

严格控制振捣的间距,不得大于振动半径的 1.5 倍。另外,

要将振捣器插入下层 7cm 的位置,保证上下层混凝土的整合

效果,使用振捣器的过程中注意快插慢拔,且做好混凝土表

面的清理工作,开仓前 24h 需进行最后的冲毛。 

对于混凝土的养护施工,需要施工人员在浇筑施工结束

后的 13-19 小时进行,如遇炎热、干燥的季节,应做好提前养

护措施,冬季气温低于 5°C 时,要及时停止洒水养护。为了

有效控制大坝混凝土内外温差,必须采取有效的保温措施。 

4 结语 

混凝土施工技术在水利水电工程中的应用推动了我国

水利水电工程的建设与发展。这也要求我们必须积极研究混

凝土施工技术,有效保证混凝土施工的质量和效率,最大限

度的增强水利水电工程的安全稳定性。 
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